附件
101项行业标准编号、名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	黑色冶金行业

	1 
	YB/T 6510-2026
	[bookmark: _GoBack]氧化石墨烯粉体失重率测定 热重分析法
	本文件规定了采用热重分析法测定氧化石墨烯粉体失重率的方法，包括原理、仪器和试剂、测试环境、试样制备、试验步骤、数据分析与处理、数据精密度和测试报告
本文件适用于氧化石墨烯粉体失重率的测定，经处理可转化为对应粉体的氧化石墨烯溶液、滤饼等其他形态的氧化石墨烯样品也可参照本文件执行
	

	2 
	YB/T 6500-2026
	连铸坯表面质量在线检测系统技术要求
	本文件规定了连铸坯表面质量在线检测系统的系统架构、设备要求、数据要求、系统功能要求、系统性能要求
本文件适用于基于机器视觉技术的热态连铸坯表面质量的在线检测和判定
	

	3 
	YB/T 6503-2026
	钢铁企业生产废水副产工业钠盐
	本文件适用于钢铁企业生产废水经过处理后产生的副产工业氯化钠盐，规定了钢铁企业生产废水副产工业钠盐的技术要求、试验方法、组批与采样、检验规则、包装、标识、运输、贮存等内容
本文件适用于工业用盐的原料、添加剂以及直接作为融雪剂、建筑行业早强剂，不得直接或间接用于食用、饲料、水产品等领域
	

	4 
	YB/T 6505-2026
	高炉焦炭料柱透液性试验方法
	本文件规定了焦炭料柱透液性试验方法的原理、试验仪器、设备和材料、试样的采取和制备、试验步骤、结果的计算及精密度
本文件适用于高炉炼铁用焦炭料柱透液性的测定，其他用途焦炭可参照执行
	

	5 
	YB/T 6506-2026
	针状焦显微结构测定方法
	本文件规定了针状焦显微结构测定方法的取制样、试验步骤、显微结构组分划分、结果计算与表示、重复性、试验报告等
本文件适用于针状焦、中间相焦显微结构的测定，其它类型焦炭可参照使用
	

	6 
	YB/T 6507-2026
	超临界二氧化碳输送管道用钢板和钢带
	本文件规定了超临界二氧化碳输送管道（弯管除外）用钢板和钢带的牌号表示方法、制造方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书
本文件适用于制造产品厚度范围为6mm～40mm的超临界二氧化碳输送管道用钢板和钢带
	

	7 
	YB/T 6508-2026
	液化二氧化碳运输船用低温钢板
	本文件规定了液化二氧化碳运输船用低温钢板的牌号表示方法、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书
本文件适用于制造液化二氧化碳运输船低温液货罐用厚度为10mm～50mm的低温钢板
	

	8 
	YB/T 6501-2026
	冶金原辅料粒度自动检测系统技术要求
	本文件规定了冶金原辅料粒度自动检测系统的系统架构、设备要求、自动控制要求、数据管理要求、系统性能要求、系统运行维护
本文件适用于含铁料、煤炭、焦炭、熔剂、辅料、铁合金等冶金物料的粒度自动检测，其他类型原辅料粒度的自动检测可参照使用
	

	9 
	YB/T 6511-2026
	多辊轧机专用背衬轴承
	本文件规定了多辊轧机专用背衬轴承的术语和定义、符号、背衬轴承代号、主要结构类型、外形尺寸、技术要求、检验方法、检验规则和标识、包装、运输与贮存
本文件适用于多辊轧机专用背衬轴承
	

	10 
	YB/T 036.1-2026
	冶金设备制造通用技术条件 第1部分：检验
	本文件规定了冶金设备、零件、部件制造全过程中的通用检验要求，界定了与之检验相关的基本术语，明确了基本要求、检验依据，对检验进行了分类，明确了不合格、不合格品及检验批的分类、划分原则，规定了抽样方案、抽样方法、样本、检验/检测后的处理及对合格证的要求
本文件适用于冶金设备、零件、部件制造过程中涉及的原材料、半成品、配套件的检验（验证）及制造过程中的过程检验和零部件、总成、整机的检验或试验
	YB/T 036.1-1992

	11 
	YB/T 036.3-2026
	冶金设备制造通用技术条件 第3部分：铸钢件
	本文件规定了冶金设备制造用铸钢件的牌号、化学成分、力学性能、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于冶金设备用铸钢件的制造和验收
	YB/T 036.3-1992

	12 
	YB/T 036.11-2026
	冶金设备制造通用技术条件 第11部分：焊接件
	本文件规定了冶金设备焊接件术语和定义、材料、加工、拼装、焊接、矫正与消除应力、检验、图样标注、涂装、编号和包装以及验收的一般要求及通用技术条件
本文件适用于碳素结构钢、低合金结构钢和不锈钢等钢制焊接件
	YB/T 036.11-1992

	13 
	YB/T 036.22-2026
	冶金设备制造通用技术条件 第22部分：激光熔覆
	本文件规定了术语和定义、激光熔覆层制备的一般规定、检测方法和验收的质量要求、检测方法等内容要求
本文件适用于冶金设备及产品激光熔覆涂层的制造、再制造与验收
	

	14 
	YB/T 036.23-2026
	冶金设备制造通用技术条件 第23部分：切割件
	本文件规定了冶金设备制造工序中切割件的术语和定义、几何公差、表面质量要求、测量要求、测量方法、切割质量等级要求以及标注方法
本文件适用于低碳钢、中碳钢、低合金钢、合金钢和不锈钢等材料的切割，适用于3mm～300mm的火焰切割、1mm～150mm的等离子切割、0.1mm～60mm的激光切割、3mm～300mm的水射流切割和1mm-100mm的电火花线切割
	

	15 
	YB/T 138-2026
	焦炉炉门及其附属设备制造技术条件
	本文件规定了焦炉炉门及其附属设备的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、涂装、标志、包装、贮存及运输要求
本文件适用于常规焦炉（热回收焦炉除外）炉门及配套的炉门框、保护板的制造和检验
	YB/T 138-1998

	16 
	YB/T 4327-2026
	连铸坯氢氧火焰切割技术规范
	本文件界定了连铸坯氢氧火焰切割的术语和定义，规定了氢氧火焰切割系统的组成、技术要求，给出了切割工艺、切割质量、切割系统的使用和维护以及安全等要求
本文件适用于以氢氧混合气、氢氧混合气添加辅助燃气作为切割燃气，火焰切割连铸坯等各种材料的火焰切割及类似加工工艺
本文件不包括切割设备及机具的设计
	YB/T 4327-2013

	17 
	YB/T 4175-2026
	冶金用钢水罐和铁水罐
	本文件规定了钢水罐和铁水罐的类别、型式与基本参数、技术条件、规定了钢水罐和铁水罐的技术要求和制造要求，给出了检验和试验方法，规定了质量证明、包装、运输和贮存及检查、维护等要求
本文件适用于额定容量不大于400t的冶金用钢制焊接钢水罐和铁水罐
	YB/T 4175-2008

	18 
	YB/T 4224-2026
	冶金用钢水罐车和铁水罐车
	本文件规定了钢水罐车和铁水罐车的型式类别与基本参数、技术要求、检验和试验方法、检验规则、使用信息、标志、包装、资料交付、贮存、运输等要求，同时提出了应交付资料（包括电子化交付）、使用信息文件清单及数字化交付规范
本文件适用于额定载重量不大于630t的轨道自行式低速冶金用钢水罐车和铁水罐车
	YB/T 4224-2010

	19 
	YB/T 4085-2026
	金属材料捆扎机械通用技术条件
	本文件描述了金属材料捆扎机械的型号编制方法和相应的试验方法，给出了基本参数，规定了技术要求、检验规则及标志、包装和贮运
本文件适用于以钢带或钢丝作为捆扎材料，对冶金工厂生产的钢材或其他金属材料进行自动捆扎的设备的设计、制造和验收
	YB/T 4085-2008

	20 
	YB/T 6512-2026
	冶金用拉破式齿辊破碎机
	本文件界定了冶金用拉破式齿辊破碎机的术语和定义，规定了冶金用拉破式齿辊破碎机的分类、型号、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于破碎抗压强度为低硬度（R≤100MPa）、中硬度（100MPa＜R＜250MPa）和高硬度（R≥250MPa）三类脆性非金属物料的拉破式齿辊破碎机的设计、制造和验收
	

	21 
	YB/T 6514-2026
	铸造高速钢轧辊
	本文件规定了铸造高速钢轧辊的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存、质量证书和超声波探伤验收准则
本文件适用于金属材料压延加工使用的铸造高速钢轧辊和辊环
	

	22 
	YB/T 6515-2026
	数控拉弯机
	本文件规定了数控拉弯机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于金属型材在常温下拉弯成形的数控型机器设备
	

	23 
	YB/T 6513-2026
	轧机牌坊金属复合衬板
	本文件规定了轧机牌坊金属复合衬板的术语和定义、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于轧钢生产线轧机牌坊复合衬板
	

	有色金属行业

	24 
	YS/T 967-2026
	电池级磷酸二氢锂
	本文件规定了电池级磷酸二氢锂的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容
本文件适用于电池级磷酸二氢锂产品
	YS/T 967-2014

	25 
	YS/T 241-2026
	冷镦冷冲模具用硬质合金毛坯
	本文件规定了冷镦冷冲模具用硬质合金毛坯的产品分类和型号表示规则、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容
本文件适用于冷镦冷冲行业制造模具用硬质合金毛坯
	YS/T 241-2013、YS/T 291-2012、YS/T 292-2013、YS/T 293-2011、YS/T 294-2011、YS/T 1138-2016

	26 
	YS/T 771-2026
	铝挤压模具使用、维护与管理技术要求
	本文件规定了铝挤压模具使用、维护、管理的主要工序、模具使用技术要求、模具维护技术要求、模具管理技术要求及设备与系统要求
本文件适用于铝及铝合金挤压管材、棒材、型材和线材等产品所使用的模具
	YS/T 771-2011

	27 
	YS/T 1006.2-2026
	镍钴锰酸锂化学分析方法 第2部分：多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	本文件描述了用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定镍钴锰酸锂中锂、镍、钴、锰、钠、钙、铁、铜、锌、镁、钾、铝、硼、硫、硅、锶、钇、铌、钽、钨、锆和钛含量的方法
本文件适用于镍钴锰酸锂中锂、镍、钴、锰、钠、钙、铁、铜、锌、镁、钾、铝、硼、硫、硅、锶、钇、铌、钽、钨、锆和钛含量的测定
	YS/T 1006.2-2014

	28 
	YS/T 581.12-2026
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：粒度分布的测定 筛分法
	本文件描述了筛分法测定氟化铝粒度分布的方法
本文件适用于以金属丝编制网试验筛和电成型试验筛测定氟化铝的粒度分布，测定粒径尺寸为150μm、75μm、45μm
	YS/T 581.12-2006

	29 
	YS/T 581.13-2026
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第13部分：安息角的测定
	本文件描述了氟化铝安息角的测定方法
本文件适用于氟化铝安息角的测定，测定范围为20°～60°
	YS/T 581.13-2006

	30 
	YS/T 581.14-2026
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第14部分：松装密度的测定
	本文件描述了氟化铝松装密度的测定方法
本文件适用于氟化铝松装密度的测定，测定范围为0.30g/cm3～1.80g/cm3
	YS/T 581.14-2006

	31 
	YS/T 575.2-2026
	铝土矿石化学分析方法 第2部分：二氧化硅含量的测定
	本文件描述了钼蓝分光光度法和重量-钼蓝分光光度法测定铝土矿石中二氧化硅含量的方法
本文件适用于铝土矿石中二氧化硅含量的测定，钼蓝分光光度法测定范围（质量分数）：0.25%～25.00%，重量-钼蓝分光光度法测定范围（质量分数）：15.00%～50.00%，测量范围重叠部分以重量-钼蓝分光光度法为仲裁方法
	YS/T 575.2-2007、YS/T 575.3-2007

	32 
	YS/T 575.8-2026
	铝土矿石化学分析方法 第8部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	本文件描述了火焰原子吸收光谱法测定铝土矿石中氧化镁含量的方法
本文件适用于铝土矿石中氧化镁含量的测定，测定范围（质量分数）：0.010%～2.50%
	YS/T 575.8-2007

	建材行业

	33 
	JC/T 3027-2026
	埃洛石粉
	本文件规定了埃洛石粉产品的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于以天然埃洛石矿物为原料，经分选、制浆、磨矿、筛分、磁选、漂白、干燥等选矿提纯工艺加工而成的埃洛石粉产品
	

	34 
	JC/T 3028-2026
	高纯石墨靶材
	本文件规定了高纯石墨靶材分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存
本文件适用于高纯石墨靶材
	

	35 
	JC/T 3010-2026
	道路车辆 制动衬片摩擦材料 磨损颗粒物排放量测试方法
	本文件描述了道路车辆制动衬片摩擦材料磨损颗粒物排放量测试方法的NEDC制动循环测试方法、WLTP制动循环测试方法
本文件适用于M1类和N1类车辆用制动衬片，其他类型车辆用制动衬片参照使用
	

	36 
	JC/T 1021.6-2026
	非金属矿物和岩石化学分析方法 第6部分：萤石矿化学分析方法
	本文件规定了萤石矿中氟化钙、氧化钙、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、二氧化钛、氧化镁、三氧化硫、五氧化二磷、铅、锌、氧化钾、氧化钠及多元素的化学分析方法
本文件适用于萤石矿成分分析
	JC/T 1021.6-2007

	37 
	JC/T 3011-2026
	高岭土矿化学成分的测定 波长色散X射线荧光光谱法
	本文件规定了波长色散X射线荧光光谱法测定高岭土矿化学成分的方法提要、试剂、仪器设备及材料、试样片的制备、试验步骤、结果计算与表示和允许差
本文件适用于高岭土原矿及开采过程中附属矿物、高岭土选矿加工过程中间产品、产品及附属产品，其中压片法适用于半定量分析，熔片法适用于定量分析，其它非金属矿参照使用
	

	38 
	JC/T 3012-2026
	玄武岩化学分析方法
	本文件规定了玄武岩化学分析方法的试验基本要求、试样的采取与制备、烧失量、二氧化硅、三氧化二铁、氧化亚铁、二氧化钛、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾和氧化钠的分析方法
本文件适用于玄武岩的化学成分分析
	

	39 
	JC/T 3009-2026
	光致变色玻璃光变性能测试方法
	本文件规定了光致变色玻璃光变性能测试的试验环境、测试系统、试样、测试步骤及结果表达和试验报告
本文件适用于光致变色玻璃，其他材料可参照使用
	

	40 
	JC/T 3043-2026
	建筑用辐射致冷膜复合金属板和带
	本文件规定了建筑用辐射致冷膜复合金属板和带的分类、代号及标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件
本文件适用于建筑外围护结构用辐射致冷覆膜金属板和带
	

	41 
	JC/T 3046-2026
	装配式防辐射板
	本文件规定了装配式防辐射板的分类、规格和标记、材料、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于各类辐射工作场所屏蔽X射线、γ射线和中子的装配式防辐射板
	

	42 
	JC/T 3031-2026
	智能制造 玻璃行业应用 深加工技术要求
	本文件规定了玻璃深加工智能制造的体系结构、基本要求以及管理层、生产层、控制层、设备设施层的技术要求
本文件适用于玻璃深加工智能制造的规划、建设（新建或改扩建）及应用
	

	43 
	JC/T 3032-2026
	智能制造 玻璃行业应用 智能仓储系统技术要求
	本文件规定了玻璃行业智能仓储系统架构、总体要求以及管理层、控制层、执行层的技术要求等内容
本文件适用于指导平板玻璃、光伏玻璃、电子玻璃等玻璃制品智能仓储系统的设计、开发及应用，其他玻璃深加工产品可参考使用
	

	44 
	JC/T 3014-2026
	超缓凝混凝土技术条件
	本文件规定了超缓凝混凝土的等级和标记、原材料、配合比设计、要求、制备、试验方法、检验规则
本文件适用于初凝时间不小于24h的建设工程用混凝土
	

	45 
	JC/T 3034-2026
	空心玻璃微珠
	本文件规定了空心玻璃微珠的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于主要化学成分为碱石灰硼硅酸盐的空心玻璃微珠
	

	46 
	JC/T 3024-2026
	吸收电磁波建筑砂浆
	本文件规定了吸收电磁波建筑砂浆的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等
本文件适用于具有电磁波吸收功能的干粉类和湿拌类建筑砂浆
	

	47 
	JC/T 3036-2026
	建筑材料及构件光老化/周期浸润耦合加速试验方法
	本文件规定了光老化和周期浸润耦合加速试验的原理、试验溶液、试验设备、试样、试验条件、试验结果评价、试验报告
本文件适用于测定建筑材料及构件在人工光源辐照和盐溶液周期浸润耦合条件下的性能变化
	

	48 
	JC/T 3019-2026
	水泥工业用地表给料机
	本文件规定了水泥工业用地表给料机的构成、型号与基本参数、技术要求、安全与环保、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于散状物料卸料输送工况下使用的地表给料机的制造和验收
	

	49 
	JC/T 3026-2026
	热塑性聚烯烃防水卷材生产成套装备通用技术要求
	本文件规定了热塑性聚烯烃防水卷材生产成套装备的构成和基本参数、技术要求、安全和环保要求、安装验收和调试、性能测试以及交货文件
本文件适用于生产热塑性聚烯烃防水卷材的成套装备的设计、制造和验收
	

	50 
	JC/T 3018-2026
	卫生陶瓷高压注浆成形机
	本文件规定了卫生陶瓷高压注浆成形机的构成、分类、型号和基本参数、技术要求、安全与环保、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于卫生陶瓷生产中高压注浆树脂模具的成形机组的设计、制造与验收
	

	51 
	JC/T 2180-2026
	水泥工业用行喷脉冲袋式除尘器
	本文件规定了水泥工业用行喷脉冲袋式除尘器的分类、构成、型号及基本参数、技术要求、安全与环保、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于水泥工业采用行喷脉冲清灰方式的袋式除尘器的设计﹑制造和验收
	JC/T 2180-2013

	52 
	JC/T 3038-2026
	建筑陶瓷用连续制浆装备
	本文件规定了建筑陶瓷用连续制浆装备的构成、分类、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于建筑陶瓷用连续制浆装备（湿法球磨工艺）的设计、制造和验收
	

	53 
	JC/T 3039-2026
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材成型机组
	本文件规定了聚氯乙烯（PVC）防水卷材成型机组的构成和型式、技术要求、安全和环保要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于聚氯乙烯（PVC）防水卷材生产成套装备中成型机组的设计、制造和验收
	

	54 
	JC/T 3040-2026
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材生产成套装备通用技术要求
	本文件规定了聚氯乙烯（PVC）防水卷材生产成套装备的构成和基本参数、技术要求、安全和环保要求、安装验收和调试、性能测试以及交货文件
本文件适用于生产聚氯乙烯防水卷材的成套装备的设计、制造和验收
	

	55 
	JC/T 3041-2026
	双浮动陶瓷砖模具
	本文件规定了双浮动陶瓷砖模具的构成与型号、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于压制陶瓷墙地砖砖坯的双浮动成形模具的设计、制造和验收
	

	56 
	JC/T 3042-2026
	蒸压砖自动打包机组
	本文件规定了蒸压砖自动打包机组的组成和分类、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于蒸压砖自动打包机组的设计、制造和验收
	

	57 
	JC/T 3035-2026
	卫生陶瓷釉面耐化学腐蚀性能评价方法
	本文件规定了室温条件下以20°或（60°、85°）镜向光泽损失ΔGA表征的卫生陶瓷釉面耐化学腐蚀性能测定方法的术语和定义、原理、试剂与材料、仪器设备、样品、试验步骤、结果计算、性能评价、试验报告
本文件适用于卫生陶瓷亮光釉面耐化学腐蚀性能检测
本文件不适用于卫生陶瓷哑光釉面耐化学腐蚀性能检测
	

	58 
	JC/T 209-2026
	膨胀珍珠岩
	本文件规定了膨胀珍珠岩的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存
本文件适用于制作绝热、吸声、防火等制品以及生产建材制品的膨胀珍珠岩，也适用于作为绝热材料松散填充使用的膨胀珍珠岩
	JC/T 209-2012

	59 
	JC/T 441-2026
	膨胀蛭石
	本文件规定了膨胀蛭石的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存
本文件适用于制作绝热、吸声、防火等制品以及生产建材制品的膨胀蛭石，也适用于作为绝热材料松散填充使用的膨胀蛭石
	JC/T 441-2009

	60 
	JC/T 430-2026
	膨胀珍珠岩装饰吸声板
	本文件规定了膨胀珍珠岩装饰吸声板的等级和标记、技术要求、试验方法、检验规则以及产品合格证、包装、运输和贮存
本文件适用于工业与民用建筑室内装饰、降噪和绝热用膨胀珍珠岩装饰吸声板
	JC/T 430-2012

	61 
	JC/T 1020-2026
	低温绝热用膨胀珍珠岩
	本文件规定了低温绝热用膨胀珍珠岩的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存
本文件适用于工作温度范围为77K～常温（-196℃～常温）的低温液体储罐和空气分离等普通堆积绝热用膨胀珍珠岩，低温储槽真空绝热用膨胀珍珠岩，以及其他低温装置绝热用膨胀珍珠岩
	JC/T 1020-2007

	62 
	JC/T 3017-2026
	石膏砖
	本文件规定了石膏砖的分类、规格尺寸、标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、运输和贮存、产品合格证
本文件适用于建筑物中非承重内隔墙及室外非承重工程用石膏砖
	

	63 
	JC/T 622-2026
	硅酸盐建筑制品用砂
	本文件规定了硅酸盐建筑制品用砂的技术要求、试验方法、检验规则和产品合格证、运输与贮存等
本文件适用于蒸压加气混凝土制品、蒸压灰砂制品生产中作为硅质原材料具有水热合成反应活性的砂
	JC/T 622-2009

	64 
	JC/T 239-2026
	蒸压粉煤灰砖
	本文件规定了蒸压粉煤灰砖的规格、强度等级、分类和标记，原材料，技术要求，试验方法，检验规则，产品合格证、堆放和运输
本文件适用于工业与民用建筑用蒸压粉煤灰砖
	JC/T 239-2014

	65 
	JC/T 3025-2026
	水性环氧沥青基层处理剂
	本文件规定了水性环氧沥青基层处理剂的标记、材料要求、工程应用要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于涂覆在砂浆或混凝土基层上，与防水卷材或防水涂料配套使用的双组分水性环氧沥青基层处理剂，其他基层可参考使用
	

	66 
	JC/T 3015-2026
	石膏墙板
	本文件规定了建筑隔墙用石膏墙板的分类、规格和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则和标志、运输和贮存
本文件适用于工业和民用建筑非承重内隔墙用石膏墙板
	

	67 
	JC/T 547-2026
	陶瓷砖胶粘剂
	本文件规定了陶瓷砖胶粘剂的分类、产品代号和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于建筑内外墙面和地面粘贴陶瓷砖用胶粘剂
	JC/T 547-2017

	68 
	JC/T 2080-2026
	木铝复合门窗
	本文件规定了木铝复合门窗的分类和标记、一般要求、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于公共与民用建筑用木铝复合门窗
本文件不适用于特殊功能的木铝复合门窗
	JC/T 2080-2011

	69 
	JC/T 2081-2026
	实木门窗
	本文件规定了实木门窗的分类和标记、一般要求、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于公共与民用建筑用实木门窗，不适用于特殊功能的实木门窗
	JC/T 2081-2011

	70 
	JC/T 2428-2026
	非固化橡胶沥青防水涂料
	本文件规定了非固化橡胶沥青防水涂料的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于建设工程非外露防水用非固化橡胶沥青防水涂料
	JC/T 2428-2017

	71 
	JC/T 3016-2026
	沥青基防水材料用相容剂
	本文件规定了沥青基防水材料用相容剂的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存
本文件适用于以石油为主要原料制备的、用于聚合物改性沥青防水卷材和防水涂料的相容剂
	

	72 
	JC/T 936-2026
	单组分聚氨酯泡沫填缝剂
	本文件规定了单组分聚氨酯泡沫填缝剂的分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于建筑填缝用气雾罐装单组分聚氨酯泡沫填缝剂
	JC/T 936-2004

	73 
	JC/T 484-2026
	丙烯酸酯建筑密封胶
	本文件规定了丙烯酸酯建筑密封胶的分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于以丙烯酸酯乳液为基料的单组分水乳型建筑密封胶
	JC/T 484-2006

	74 
	JC/T 976-2026
	道桥嵌缝用密封胶
	本文件规定了道桥嵌缝用密封胶的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于道路、桥梁工程中铺装层嵌缝用弹性密封胶
	JC/T 976-2005

	75 
	JC/T 3044-2026
	金刚石膜中硼掺杂含量的测定 二次离子质谱法
	本文件规定了金刚石膜中硼掺杂含量的二次离子质谱测试方法的原理、试验条件、仪器设备、样品、测试步骤、数据处理、不确定度分析和试验报告
本文件适用于金刚石膜材料中硼掺杂含量的定量分析，测定范围为硼含量不小于5×1013cm-3，不大于1×1023cm-3
	

	76 
	JC/T 3045-2026
	量子级金刚石氮-空位色心浓度检测方法 荧光光子计数法
	本文件规定了量子级金刚石中氮-空位色心浓度检测方法的术语和定义、测量原理、测量要求、测量步骤、数据处理、不确定度分析和试验报告
本文件适用于量子级金刚石中NV色心浓度的检测，其他同类材料的缺陷色心浓度检测可参考本文件
	

	77 
	JC/T 3037-2026
	金刚石氮-空位色心量子相干时间检测方法
	本文件规定了金刚石氮-空位色心的量子相干时间检测方法的术语和定义、测量原理、测量要求、测量步骤、数据处理、不确定度分析和试验报告
本文件适用于金刚石NV色心材料，其他固态缺陷色心相干时间检测可参考本文件
	

	78 
	JC/T 3021-2026
	先张法预应力高性能预制混凝土桩
	本文件规定了先张法预应力高性能预制混凝土桩产品的分类、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品合格证以及贮存、吊装和运输
本文件适用于工业与民用建筑、市政、铁路、公路、机场、水运、水利、电力等工程使用的先张法预应力高性能预制混凝土桩
	

	79 
	JC/T 3022-2026
	混凝土和砂浆用花岗岩石粉
	本文件规定了混凝土和砂浆用花岗岩石粉的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存
本文件适用于混凝土和砂浆用花岗岩石粉
	

	80 
	JC/T 3023-2026
	钢板纤维水泥复合板
	本文件规定了钢板纤维水泥复合板的产品规格和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志与合格证、运输、包装和贮存
本文件适用于有抗爆、防火等要求的建筑物或构筑物中的钢板纤维水泥复合板
	

	81 
	JC/T 3030-2026
	建筑垃圾再生粉体泡沫混凝土砌块
	本文件规定了建筑垃圾再生粉体泡沫混凝土砌块的等级和标记，原材料，一般要求，技术要求，试验方法，检验规则，产品合格证、包装、贮存和运输
本文件适用于工业与民用建筑用建筑垃圾再生粉体泡沫混凝土砌块
	

	82 
	JC/T 986-2026
	水泥基灌浆材料
	本文件规定了水泥基灌浆材料的分类与标记、原材料、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标识、产品说明书、合格证、运输与贮存
本文件适用于设备基础二次灌浆、柱脚底板、地脚螺栓锚固、混凝土结构加固和修补、钢筋连接套筒、风电设施基础等使用的水泥基灌浆材料
	JC/T 986-2018

	83 
	JC/T 2033-2026
	混凝土外加剂用聚醚及其衍生物
	本文件规定了混凝土外加剂用聚醚及其衍生物的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志和质量证明书、包装、运输和贮存
本文件适用于混凝土外加剂用聚醚及其衍生物的检验和应用
	JC/T 2033-2018

	84 
	JC/T 3006-2026
	预制混凝土电缆沟及其盖板
	本文件规定了预制混凝土电缆沟及其盖板的分类、规格尺寸、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品合格证、贮存和运输
本文件适用于地下输变电、配网及通信管网工程中的电缆沟及其盖板
	

	85 
	JC/T 3007-2026
	预制混凝土夹心保温墙板用拉结件
	本文件规定了预制混凝土夹心保温墙板用拉结件的分类、规格、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于预制混凝土夹心保温墙板用拉结件
	

	86 
	JC/T 3008-2026
	混凝土引气剂起泡及稳泡性能测试方法
	本文件描述了混凝土引气剂起泡及稳泡性能测试方法的测试原理，规定了仪器设备、试验环境条件、样品制备、试验步骤、数据处理、重复性限和再现性限、试验报告
本文件适用于混凝土引气剂起泡及稳泡性能的测试
	

	稀土行业

	87 
	XB/T 244-2026
	铈镨钕氧化物
	本文件规定了铈镨钕氧化物的牌号和牌号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件
本文件适用于以稀土矿及稀土磁材二次资源为原料，经化学法或其他方法制得的铈镨钕氧化物
	

	机械行业

	88 
	JB/T 12545-2026
	超硬磨料制品 触摸屏玻璃加工用金刚石磨头
	本文件规定了触摸屏玻璃加工用金刚石磨头的基本形状及主要尺寸、技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于触摸屏玻璃成形加工用金刚石磨头的制造
	JB/T 12545-2015

	89 
	JB/T 11454-2026
	超硬磨料制品 高精度切割砂轮
	本文件规定了人造金刚石或立方氮化硼高精度切割砂轮的产品分类、产品标记和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于金属材料和非金属材料的精细加工用树脂结合剂、烧结金属结合剂人造金刚石或立方氮化硼高精度切割砂轮的制造
	JB/T 11454-2013

	90 
	JB/T 12546-2026
	超硬磨料制品 金刚石滚筒
	本文件规定了金刚石滚筒的产品分类及代号、基本尺寸、产品标记和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于对陶瓷、石材及各类建筑材料表面进行磨削加工的金属结合剂金刚石滚筒的制造
	JB/T 12546-2015

	91 
	JB/T 12544-2026
	超硬磨料制品 金刚石磨边轮
	本文件规定了金刚石磨边轮的形状与尺寸代号、产品分类、产品标记、产品规格和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于对陶瓷、石材进行磨边加工的金属结合剂、树脂结合剂和金属-树脂复合结合剂金刚石磨边轮的制造
	JB/T 12544-2015

	92 
	JB/T 15661-2026
	超硬磨料制品 压缩机叶片槽磨削用电镀立方氮化硼砂轮
	本文件规定了压缩机叶片槽磨削用电镀立方氮化硼砂轮的分类、代号、标记、基本尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于压缩机叶片槽精密磨削加工用电镀立方氮化硼砂轮的制造
	

	93 
	JB/T 15662-2026
	超硬磨料制品 金刚石研磨垫
	本文件规定了金刚石研磨垫的形状、尺寸、产品标记和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于对玻璃、石英、陶瓷基板、蓝宝石等硬脆材料进行平面加工的树脂结合剂金刚石研磨垫的制造
	

	94 
	JB/T 15663-2026
	超硬磨料 镀镍金刚石或立方氮化硼
	本文件规定了镀镍金刚石或立方氮化硼的标记和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于镀镍金刚石或立方氮化硼的制造
	

	95 
	JB/T 3234-2026
	超硬磨料 拉丝模用人造金刚石聚晶
	本文件规定了拉丝模用人造金刚石聚晶的分类、代号、标记和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志和包装
本文件适用于拉丝模用人造金刚石聚晶的制造
	JB/T 3234-2012

	96 
	JB/T 15664-2026
	超硬磨料制品 电镀金刚石环形线
	本文件规定了电镀金刚石环形线的代号与标记、产品规格和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于对硅材料、蓝宝石、陶瓷、玻璃、磁性材料以及石材等硬脆材料进行切割加工的电镀金刚石环形线的制造
	

	97 
	JB/T 11428-2026
	超硬磨料制品 电镀磨头
	本文件规定了超硬磨料电镀磨头的形状与尺寸、技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志和包装
本文件适用于金刚石或立方氮化硼电镀磨头的制造
	JB/T 11428-2013

	98 
	JB/T 11426-2026
	超硬磨料制品 金刚石薄壁钻头
	本文件规定了金刚石薄壁钻头的代号和标记、基本尺寸、技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于石材、混凝土、耐火材料、沥青、砖材、陶瓷、玻璃、碳素等材料钻孔、掏料、取芯用的金刚石薄壁钻头的制造
	JB/T 11426-2013

	99 
	JB/T 11766-2026
	超硬磨料制品 金刚石软磨片
	本文件规定了金刚石软磨片的产品分类、代号、标记、基本尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于对石材、陶瓷和混凝土等材料进行磨削加工的树脂结合剂金刚石软磨片的制造
	JB/T 11766-2014

	100 
	JB/T 11433-2026
	磨料 密度测定方法
	本文件描述了普通磨料和超硬磨料密度的测定方法
本文件适用于普通磨料和超硬磨料密度的检测活动
	JB/T 11433-2013

	101 
	JB/T 3914-2026
	超硬磨料 取样方法
	本文件规定了超硬磨料取样的一般要求、环境条件、取样和缩分器具、取样和缩分操作以及样品的存放
本文件适用于粒度为16/18～500/600和M50/70～M0/0.25的人造金刚石和立方氮化硼超硬磨料的检验取样活动
	JB/T 3914-2012
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